~— <.l LABORATORIOS DE MATERIALES LIMITES DE CONSISTENCIA ORDEN DE TRABAJO
5’ Y CONTROL DE CALIDAD LTDA
INGENIEROS CONSULTORES ¥ _SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027 - 11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 1 de 13

ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE

PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: S6- M1
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 1.00-1.45
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arcilla limosa carmelito oscuro con arena gruesa a media. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Namero de P1(grs) = P2=
Golpes 35 24 17 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 28 133 49
P1 (grs) 26,77 26,82 24,66
P2 (grs) 24,13 23,99 21,37
P3 (grs) 13,52 13,30 9,63
% Humedad 24,9 26,5 28,0
LIMITE PLASTICO
H. NATURAL
Vidrio No. 76 73 154
P1 (grs) 23,57 23,00 72,87
P2 (grs) 22,28 21,68 66,22
P3 (grs) 14,53 13,66 14,27
% Humedad 16,6 16,5 12,8
RESULTADOS 2
y = -4,348In(x) + 40,326
Limite Liquido 26,5 %o
Limite Plastico 16,6 %
Indice Plasticidad 10,0 %
28 A
Indice de Grupo
AASHT.O.
us.Cs. cL e N
27
OBSERVACIONES
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ELABORO J. Salvador Guerra C. S N
Laboratorista 25
REVISO Alida GuerraM.
Dep. Técnico |
24
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.

Dir. General

Este informe no podré reproducirse parcial o totalmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad Ltda.

Calle 80 N° 68 H-25 PBX: 3110307 FAX: 6603022 Bogota - Colombia
Email: LMCC.LTDA@gmail.com labmatccalidad@hotmail.com
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—~ ¥ LABORATORIOS DE MATERIALES LIMITES DE CONSISTENCIA ORDEN DE TRABAJO
5' Y CONTROL DE CALIDAD LTDA
EVGENIEROSICONSCLTORES i SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027-11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 2 de 13
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE
PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: S6 - M2
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 2.00-2.45
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arena gruesa, fina a media arcillosa gris oscuro. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Nimero de P1(grs) = 128,1 P2=
Golpes 30 22 13 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 165 18 13
P1 (grs) 33,10 32,33 32,61
P2 (grs) 29,01 28,52 28,42
P3 (grs) 14,01 15,19 14,79
% Humedad 27,3 28,6 30,7
LIMITE PLASTICO
H. NATURAL
Vidrio No. 1 5 143
P1 (grs) 21,80 21,20 69,33
P2 (grs) 20,83 20,27 62,78
P3 (grs) 15,12 14,66 13,83 200 88,0 68,7 31,3
% Humedad 17,0 16,6 134
RESULTADOS 2
Limite Liquido 28,2 %
Limite Plastico 16,8 L s N
Indice Plasticidad 11,4 % =-4,149In(x) + 41,39
30
Indicede Grupo N
AASHT.O.
us.Cs. SC
29
OBSERVACIONES
E:
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ELABORO J. Salvador Guerra C. s
Laboratorista N
REVISO Alida Guerra M.
Dep. Técnico
27
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.

Este informe no podré reproducirse parcial o totalmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad Ltda.
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Y CONTROL DE CALIDAD LTDA

~— » LABORATORIOS DE MATERIALES
5 INGENIEROS CONSULTORES ¥ SGS NORMA(S) APLICADA(S) :

LIMITES DE CONSISTENCIA

GL-F-12-a v.02 FEC

HA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1] NTC- 1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126

ORDEN DE TRABAJO

881-76-027 - 11

Pégina 3 de 13

ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE

PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: S6-M3
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 3.00-3.45
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arena arcillosa gris oscuro con gravas medias. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Nimero de P1(grs) = 122,2 P2=
Golpes 33 24 17 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 64 141 1
P1 (grs) 30,71 31,27 32,29
P2 (grs) 27,04 27,27 28,08
P3 (grs) 14,67 14,27 14,92
% Humedad 29,7 30,8 32,0
LIMITE PLASTICO
H. NATURAL
Vidrio No. 0 73 331
P1 (grs) 23,66 24,68 56,96
P2 (grs) 22,03 23,05 52,16
P3 (grs) 13,48 14,60 17,80 200 704 57,6 424
% Humedad 19,1 19,3 14,0
RESULTADOS 2
y =-3,502In(x) + 41,908
Limite Liquido 30,8 %
Limite Plastico 19,2 L e
Indice Plasticidad 11,6 %
32
Indicede Grupo N
AASHT.O.
us.Cs. SC
31
OBSERVACIONES
E:
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ELABORO J. Salvador Guerra C. s %
Laboratorista N
REVISO Alida GuerraM. N
Dep. Técnico
29
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.
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~— <.l LABORATORIOS DE MATERIALES LIMITES DE CONSISTENCIA ORDEN DE TRABAJO
5’ Y CONTROL DE CALIDAD LTDA
INGENIEROS CONSULTORES ¥ _SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027 - 11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 4 de 13

ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE

PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: ST7A-M1
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 1.00-1.45
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Grava arenosa arcillo-limosa carmelito-gris con tonos amarillos y oxidaciones. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Namero de P1(grs) = 66,2 P2=
Golpes 30 22 15 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 105 150 8 3
P1 (grs) 26,58 26,64 20,68 2
P2 (grs) 23,47 24,15 18,33 1%
P3 (grs) 9,96 13,82 9,16 1
% Humedad 23,0 24,1 25,6 34 100,0
1/2 78 118 88,2
LIMITE PLASTICO 3/8 8,5 12,8 754
H. NATURAL 4 11,3 17,0 58,4
Vidrio No. 79 25 130 10 8.2 12,4 45,9
P1 (grs) 22,49 20,72 71,01 40 9,2 14,0 32,0
P2 (grs) 21,33 19,69 64,91 100 42 6,4 25,6
P3 (grs) 14,70 13,85 13,43 200 2,6 39 21,7
% Humedad 17,5 17,6 11,8
RESULTADOS %
y =-3,769In(x) + 35,811
Limite Liquido 23,8 %
Limite Plastico 17,6 L e
Indice Plasticidad 6,2 %
25
Indicede Grupo N
AASHT.O.
us.Cs. GC-GM
24
OBSERVACIONES
3
Q
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¢ 23 3
ELABORO J. Salvador Guerra C. s
Laboratorista N
REVISO Alida GuerraM.
Dep. Técnico
22
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.
Dir. General

Este informe no podré reproducirse parcial o totalmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad Ltda.

Calle 80 N° 68 H-25 PBX: 3110307 FAX: 6603022 Bogota - Colombia
Email: LMCC.LTDA@gmail.com labmatccalidad@hotmail.com
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— LABORATORIOS DE MATERIALES
Y CONTROL DE CALIDAD LTDA

INGENIEROS CONSULTORES -

LIMITES DE CONSISTENCIA

ORDEN DE TRABAJO

SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027-11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 6 de 13
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE
PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: ST7A-M2
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 2.05-2.50
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arena arcillosa amarillo con tonos carmelitos. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Namero de P1(grs) = 99,8 P2=
Golpes 35 28 19 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 131 79 86
P1 (grs) 26,60 26,70 23,77
P2 (grs) 23,61 22,92 20,38
P3 (grs) 13,19 10,50 10,04
% Humedad 28,7 30,4 32,8
LIMITE PLASTICO
H. NATURAL
Vidrio No. 20 9 145
P1 (grs) 23,79 23,30 55,89
P2 (grs) 22,47 22,02 49,64
P3 (grs) 14,76 14,62 13,81 200 754 755 245
% Humedad 17,1 17,3 17,4
RESULTADOS 2
Limite Liquido 31,2 %
Limite Plastico 17,2 %
Indice Plasticidad 14,0 %
33
Indicede Grupo N
AASHTO. 2
UscCs. SC NG
31
OBSERVACIONES
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8
ELABORO J. Salvador Guerra C. e -l ™S .
Laboratorista N
29
REVISO Alida Guerra M.
Dep. Técnico
28
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.

Dir. General

Este informe no podré reproducirse parcial o totalmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad Ltda.

Calle 80 N° 68 H-25

Email:
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labmatccalidad@hotmail.com



Y CONTROL DE CALIDAD LTDA

—~— s; LABORATORIOS DE MATERIALES
INGENIEROS CONSULTORES »

LIMITES DE CONSISTENCIA

ORDEN DE TRABAJO

SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027-11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 7 de 13
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE
PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: ST7A-M3
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 2.55-3.00
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arena arcillosa gris-amarillo con tonos carmelitos y gravas medias. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Namero de P1(grs) = 66,4 P2=
Golpes 31 23 16 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 113 91 96
P1 (grs) 29,69 21,45 21,79
P2 (grs) 27,33 18,53 18,61
P3 (grs) 19,47 9,47 9,56
% Humedad 30,0 32,2 35,1
LIMITE PLASTICO
H. NATURAL
Vidrio No. 80 66 153
P1 (grs) 19,83 23,58 90,65
P2 (grs) 18,66 22,00 78,33
P3 (grs) 12,63 13,64 13,80 200 41,2 62,0 38,0
% Humedad 194 18,9 19,1
RESULTADOS
Limite Liquido 31,9 %
Limite Plastico 19,2 %
Indice Plasticidad 12,7 %
Indice de Grupo
AASHT.O.
us.Cs. SC
OBSERVACIONES
E
(%)
E
I
3
ELABORO J. Salvador Guerra C. Sl
Laboratorista N
) 30
REVISO Alida Guerra M. \
Dep. Técnico N
29
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.
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—~— LABORATORIOS DE MATERIALES LIMITES DE CONSISTENCIA ORDEN DE TRABAJO
Y CONTROL DE CALIDAD LTDA
EVGENIEROSICONSCLTORES i SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027-11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 8 de 13
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE
PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: S8-M1
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 1.00-1.45
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arcilla arenosa amarillo con gravas. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Namero de P1(grs) = 100,0 P2=
Golpes 34 24 17 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 81 155 93 3
P1 (grs) 26,15 27,55 27,46 2
P2 (grs) 22,89 24,51 23,39 1%
P3 (grs) 10,04 1321 8,99 1
% Humedad 25,4 26,9 28,3 3/4
1/2 100,0
LIMITE PLASTICO 3/8 9,3 9,3 90,7
H. NATURAL 4 7,9 79 82,8
Vidrio No. 26 36 146 10 10,8 10,8 72,0
P1 (grs) 17,68 17,20 59,83 40 10,7 10,7 61,3
P2 (grs) 16,51 16,11 54,54 100 49 49 56,4
P3 (grs) 9,77 9,84 13,98 200 38 38 52,5
% Humedad 17,4 17,4 13,0
RESULTADOS 2
=-4,176In(x) + 40,121
Limite Liquido 26,8 %
Limite Plastico 174 L e
Indice Plasticidad 9,5 %
28 \
Indicede Grupo N
AASHT.O.
uscCs. CL
27
OBSERVACIONES
3
Q
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I
8
ELABORO J. Salvador Guerra C. £ %
Laboratorista N
REVISO Alida GuerraM. N
Dep. Técnico
25
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.
Dir. General

Este informe no podré reproducirse parcial o totalmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad Ltda.

Calle 80 N° 68 H-25

PBX:
Email: LMCC.LTDA@gmail.com

3110307 FAX: 6603022 Bogotéa - Colombia
labmatccalidad@hotmail.com



woo'|rewioy@pepleddrewgel  wWodleWb@VYALTIONT :rew3

¢c0E099 L0E0TTE -

Xej9l91 GZ-H 89 'ONO0823eDd 'O'A¥lobog

"Bp1] peplieDd ap [0uoD A safeusle| ap ololeloqe |ap 0osa Jod ugioeqolde e| uis ayuawielo) o [erosed asionpoldal eipod ou swioul 81s3

ISENE W le] 001u%9] "dag eIsuoreIoqe]
NAIENBYEESTY 090ddvY ‘W edlang eply OSIATY ‘O 00SE|oA OJpuean oyogav13a
S3ANOIDVAYISIO
€5 9 19 2L =] 16 00T 00T 00T ©sed %
00Z 'ON | 00T©ON Ov'ON OT'ON ¥'ON W8/E £2IT WbIE WT AT i W€ W Zlwel
(ww) sSYINDILYVd 3d ONVINVL
T0'0 0T'0 00'T 00'0T 00'00T
0
ot
0c
T
0 m
0
m
[0}%4 =z
|_
b
o | 0§ m
/e// \m
fo—_| 09 T
~ L 3
~ oL
I~ Q
N o8
///
06
00T
ooc# 00T# ov# oT# %3 N WEuT AT Wl RO 4
TT-100-TT 'VOIYINT YHO3S 'senelB UoD of|LIeWe BsouaIe B||10ly 'NOIDdI¥0s3a
TT-100-80 ‘OAVSN3 YHO34 VYOUVIWVYNIANND 3d SYNOY OIDYOSNOD ‘JINVLIOII0S
Sy'T-00T ‘(W) aNn40¥d VOUVINVYNIANND - OJSIONYY4 NVS 3d OIdIDINNIA ‘0lLIS
TN - 8S vd1sanin YOUVIWVYNIANND :0103A04d
3d SOIdIDINNIA VT A vy SYNOZANS Y¥Yd SOJINOILOID SOIANLS3
€T 3p 6 eulbed €¢T -3 'ANI T-¢6T06T008 - LIN 0T/90/8T :¥HO34 ZO'A BS-ST-4-19

TT-220-9.-188

Oorvavdl 3d N3ad0

1 (S)vavolidy (S)VINHON
OQVZINVYL H4Od VIY1INOTNNYEO

STHOLTINSNOOD SOHIAINADNI

vaLrl avarivd id 104INOJ A
STIVIHILVIN 1d SOI401vH0av1

<

i B,




— LABORATORIOS DE MATERIALES LIMITES DE CONSISTENCIA ORDEN DE TRABAJO
s‘ Y CONTROL DE CALIDAD LTDA
INGENIEROS CONSULTORES ¥ _SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027 - 11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 10 de 13

ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE

PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: S8B-M1
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 1.05-1.50
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arena arcillosa carmelito oscuro con vetas oxidadas. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Namero de P1(grs) = 94,6 P2=
Golpes 35 27 17 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 149 92 82
P1 (grs) 25,73 22,73 27,79
P2 (grs) 23,34 19,96 23,88
P3 (grs) 13,35 9,05 9,68
% Humedad 239 254 275
LIMITE PLASTICO
H. NATURAL
Vidrio No. 29 18 144
P1 (grs) 2231 23,34 72,80
P2 (grs) 21,05 22,13 66,16
P3 (grs) 13,31 14,62 13,47 200 72,4 76,5 23,5
% Humedad 16,3 16,1 12,6
RESULTADOS 28
y=-4958n(+41623
Limite Liquido 259 % N e
Limite Plastico 16,2 %
Indice Plasticidad 9,7 %
27
Indice de Grupo
AASHT.O.
UscCs. SC e R Rt I
26
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PN HU
OBSERVACIONES N
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ELABORO J. Salvador Guerra C. S N
Laboratorista 24
REVISO Alida GuerraM.
Dep. Técnico |
23
10 No. de Golpes 20 25 30
APROBO Misael Guerra A.

Dir. General

Este informe no podré reproducirse parcial o totalmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de Materiales y Control de Calidad Ltda.
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—~— LABORATORIOS DE MATERIALES LIMITES DE CONSISTENCIA ORDEN DE TRABAJO
Y CONTROL DE CALIDAD LTDA
EVGENIEROSICONSCLTORES ¥ _SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027-11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 11 de 13
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE
PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: S9-M1
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 1.00-1.45
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Grava con arena gruesa arcillosa gris clarmelito con oxidaciones. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Nimero de P1(grs) = 73,2 P2=
Golpes 34 23 15 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 140 88 0 3
P1 (grs) 23,33 21,17 20,80 2
P2 (grs) 21,53 18,69 18,19 1%
P3 (grs) 1321 9,17 10,05 1
% Humedad 21,6 26,1 32,1 3/4 100,0
1/2 8,7 119 88,1
LIMITE PLASTICO 3/8 8,2 11,2 77,0
H. NATURAL 4 10,2 13,9 63,1
Vidrio No. 68 11 133 10 74 10,1 53,0
P1 (grs) 21,84 22,59 41,25 40 7,6 10,4 42,5
P2 (grs) 20,60 21,39 38,43 100 41 5,6 36,9
P3 (grs) 13,55 14,40 13,24 200 42 57 31,2
% Humedad 17,6 17,2 11,2
RESULTADOS 2
Limite Liquido 26,0 %
Limite Plastico 17,4 %
Indice Plasticidad 8,7 %
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—~— LABORATORIOS DE MATERIALES LIMITES DE CONSISTENCIA ORDEN DE TRABAJO
Y CONTROL DE CALIDAD LTDA
EVGENIEROSICONSCLTORES i SGS NORMA(S) APLICADA(S) : 881-76-027-11
GL-F-12-a v.02 FECHA: 18/06/10 NIT 800.190.192-1 NTC-1493 - 1494 NTC-124 INV.E-125, E-126 Pégina 13 de 13
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA SUBZONAS 4A y 1A MUNICIPIOS DE
PROYECTO: CUNDINAMARCA MUESTRA: S9A-M1
SITIO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA PROFUND (m): 1.00-1.45
SOLICITANTE CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA FECHA ENSAYO: 08-oct-11
DESCRIPCION Arena con gravas arcillosa gris-carmelito con oxidaciones. FECHA ENTREGA: 11-oct-11
LIMITE LIQUIDO GRADACION
Namero de P1(grs) = 69,0 P2=
Golpes 32 22 15 Tamiz Peso retenido % Retenido % Pasa
Vidrio No. 156 97 95
PL (grs) 24,86 23,96 21,50
P2 (grs) 22,81 21,07 18,96
P3 (grs) 13,86 10,01 10,55
% Humedad 22,9 26,1 30,2
LIMITE PLASTICO
H. NATURAL
Vidrio No. 4 1 132
P1 (grs) 18,28 16,07 32,78
P2 (grs) 17,77 15,58 30,77
P3 (grs) 14,70 12,62 13,07 200 40,3 58,4 41,6
% Humedad 16,6 16,6 114
RESULTADOS 2
Limite Liquido 25,6 %
Limite Plastico 16,6 % 30
Indice Plasticidad 9,0 %
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